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鋼橋床版の劣化と保全について

関 政利，藤井 基史

床版小委員会

～コンクリート系床版の点検と補修・補強の留意点～

令和6年度 橋梁技術発表会
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１．はじめに（コンクリート系床版の概要）
・道路橋の現況
・コンクリート系床版の種類 ほか

２．コンクリート系床版の劣化・損傷メカニズム

３．コンクリート系床版の点検技術

４．点検結果の評価手法

５．補修・補強

６．おわりに
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（挿絵は一般的な複数鈑桁橋を示す。）

１．はじめに
（コンクリート系床版の概要）

コンクリート系床版
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道路橋の現況1

建設後５０ 年以上 を経過した橋梁の割合
（建設年度が判明している約５４万橋に対して）

2024年 ：約39% 21万橋
2034年 ：約63% 34万橋

現 在
１０ 年後

現在 39％

10年後 63％

道路メンテナンス年報 国土交通省 道路局 2024年8月 p62
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ⅣⅢⅡＩ全 国

64358,820363,926303,163723,552 

法定定期点検 ２巡目（2014～2023年度）完了段階

ⅢとⅣ あわせて約８％

道路メンテナンス年報 国土交通省 道路局 令和6年8月 p17

(低) →  劣化損傷の程度 →  (高)

道路橋の点検結果（2023年度まで）1

道路橋定期点検要領 国土交通省 道路局 平成31年2月 P4
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7％(  5)26％(19)67％(49)平成 8年度(1996年度)調査

22％(13)49％(29)29％(17)平成18年度(2006年度)調査

21％(11)61％(31)18％( 9)平成28年度(2016年度)調査

鋼材腐食床版損傷

国総研資料第1112号 橋梁の架替に関する調査結果（V）
2020年6月 p I-23 改編

他

（ ）内数字は橋梁数を示す．

1 道路橋の架替え理由

平成８年度 平成１８年度 平成２８年度

調査年度
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1 コンクリート系床版の種類（その１）

主鉄筋
（赤表示）

配力鉄筋
（青表示）

橋軸直角方向

橋軸方向

主桁

鉄筋コンクリート床版（ＲＣ床版）

床版

拡大図
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1 コンクリート系床版の種類（その２）
プレストレストコンクリート床版（ＰＣ床版）

ＰＣ鋼材
（赤表示）

橋軸直角方向

主鉄筋
橋軸直角方向

主桁 配力鉄筋

橋軸方向

拡大図

橋軸直角方向にＰＣ鋼線でプレストレスを導入した床版
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1 コンクリート系床版の種類（その３）

側鋼板

上主鉄筋
コンクリート

防水層

ずれ止め
（ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ等）

補強リブ

底鋼板

主桁

添接板

上配力鉄筋

（一社）日本橋梁建設協会
『鋼コンクリート合成床版

設計・施工の手引き』
令和3年1月 P146

鋼コンクリート合成床版（合成床版）

底鋼板とコンクリートをずれ止めで一体化した床版
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1 床版 設計基準の変遷（その１）

昭和30年代 昭和40年代

活荷重 TL-20

最小床版厚 14cm

昭和
50年代

最小床版厚 ３L＋１１cm以上
かつ１６cm以上

活荷重
TL-20,TT-43

床版厚が薄く耐久性が低い床版が建設された時期

昭和31年（1956）
68年前

昭和43年（1968）
56年前

昭和31年（1956）
鋼道路橋設計示方書

昭和42～43年（1968～1969）
各種設計要領，暫定基準

設計活荷重:TL-20

最小床版厚:14cm

配力鉄筋:主鉄筋の25％以上

3L+11cmかつ16cm以上

主鉄筋の70％以上
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1 床版 設計基準の変遷（その２）

昭和30年代 昭和40年代

活荷重 TL-20

最小床版厚 14cm

昭和
50年代

最小床版厚 ３L＋１１cm以上
かつ１６cm以上

活荷重
TL-20,TT-43

設計活荷重の基準が改定（大型化する車両への対応）

昭和48年（1973）
51年前

昭和48年 道路橋示方書

【大型車両の通行量に応じた設計】

・大型車両の通行量の多い道路では，設計輪荷重を20％増しとする．

・床版鉄筋の許容応力度の低減 1800→1400kg/cm2
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1

平成10年代

活荷重A活荷重,B活荷重,TL-25
活荷重

TL-20,TT-43

平成元年代

最小床版厚3L+11cm以上,かつ16cm以上

凍結防止剤の使用増加，防水層設置の義務化

平成 2年（1990）
34年前

平成14年（2002）
22年前

・ 平成 ２年 スパイクタイヤ粉じん発生防止法（スパイクタイヤ禁止）

凍結防止剤（塩化ナトリウム）使用の増加 → 塩害の増大リスク

・平成１４年 道路橋示方書

防水層の設置が規定化される
→それ以前に建設された床版に防水層未設置の可能性

床版 設計基準の変遷（その３）
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ポイント１)現在の設計基準に適合しているか

1 床版 設計基準の変遷（まとめ）

古い時代の床版を診るうえで重要なことは？

評価や診断する床版が，現在の構造的なスペック
や耐荷性能を満たしているか．

平成14年の規定に従い，防水層が設置されていて，
床版内部への浸水の心配が無いか．

ポイント２)防水層が設置されているか
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（写真は貫通ひび割れからの遊離石灰）

２．コンクリート系床版の
劣化・損傷メカニズム
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床版の劣化要因２

構造的要因

その他

材料的要因

床版の劣化要因は，以下に大別できる．

塩害，凍害，
ＡＳＲ，中性化

車両荷重の繰り返し
による疲労

防水層の未設置や機能不全など
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（１）構造的要因 （疲労劣化）２

①初期段階 ②並列の梁状のひび割れ ③格子状のひび割れ

④上下貫通ひび割れ ⑤すり磨き作用発生 ⑥抜け落ち発生

等方性版として挙動 乾燥収縮 二方向ひび割れ

ひび割れの網細化 ひび割れ面の平滑化

床版の疲労劣化

せん断耐力喪失
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（２）材料的要因 （塩害・凍害）２
①塩害 ②凍害

Cl-Cl-

Cl-

Cl-
Cl-Cl-

塩化物イオン
・凍結防止剤
・飛来塩分

腐食

塩化物イオンが不動態被膜破壊

はく離,剥落,
鉄筋の露出,鉄筋が腐食して膨張,
ひび割れの拡大,抜け落ち

コンクリート表面のスケーリング,
ポップアウト,土砂化,
微細なひび割れ

滞水で微細なひび割れから浸水

水

不陸に滞水

凍結融解の繰り返し

凍結

水分が凍結して膨張
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（２）材料的要因 （ASR･中性化）２
③ASR（アルカリシリカ骨材反応） ④中性化

構造全体にわたるひび割れ,
ポップアウト

はく離,剥落,表面の風化,
鉄筋の露出,鉄筋の腐食減少,
ひび割れの拡大,抜け落ち

Na
+

K
+

OH
-

SiO2反応性骨材

さらに水分と反応して
アルカリシリカゲル膨張水分

Ca(OH)2：アルカリ

CO 2
水酸化カルシウム

炭酸カルシウム

PHが低下!
Ca(OH)2 Ca(CO)3

鉄筋腐食
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（３）複合劣化２

舗装損傷 床版上面土砂化・浸水 床版下面ひび割れ細網化
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（４）浸水の影響２

浸水により床版の劣化の速度はどうなる？

松井繁之,移動荷重を受ける道路橋RC床版の疲労強度と水の影響について，
コンクリート工学年次論文報告集 9-2 1987 p632
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せん断抵抗失う目安

約5,000回
（水張り状態）

約1，000,000回
（乾燥状態）

水張り状態の場合，疲労劣化に対する脆弱性は
乾燥状態の約１/２００

床版上面からの浸水の起点
（滞水など）を断つことが重要
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（写真はコンクリートハンマによるたたき調査）

３．コンクリート系床版の点検技術
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点検の種類３

点検の種類は，以下の３つが基本．

（１）日常点検

（２）定期点検

（３）詳細調査

日常の道路点検で行う，遠望目視，異常察知

５年に１度の法定点検，近接目視が基本

定期点検で異常が確認された場合に行う

異常箇所を抽出し，非破壊検査等を実施
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（１） 日常点検３

目視（遠望目視でもよい）で異常箇所を察知する.

【床版上面】
排水桝の滞水
伸縮装置の滞水
路面凹凸異常
地覆ひび割れ

【床版下面】
排水桝流末部
伸縮装置下面
路面異常の裏側

排水桝が草で覆われている. 伸縮装置部の常時滞水

地覆のひび割れ

排水桝が草で
詰まっていて
周辺に滞水跡

伸縮装置端部
の排水流末部
に，常時滞水

地覆ひび割れ
から床版内部
に浸水する.
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（２） 定期点検（その１）３

近接目視で劣化損傷箇所を調査・判定・見立てを行う．

【床版上面の異常が顕在化する箇所】排水桝

伸縮継手

防水層

地覆・壁高欄

舗装

漏水,滞水
土砂詰まり

ひび割れ, 剥離,
鉄筋露出,変色

路面の凹凸,舗装の異常,
滞水,浸水

路面の凹凸,
漏水,滞水

破損
破損部の床版の損傷

【床版上面】
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（２） 定期点検（その２）３

【床版下面】
床版支間部

排水桝の流末

伸縮継手

床版張出部
ひび割れ,剥離,鉄筋露出,
漏水,遊離石灰,抜け落ち

ひび割れ,剥離,鉄筋露出,
漏水,遊離石灰

漏水,遊離石灰

漏水,滞水,異音
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３ （３）詳細調査 （調査の種類）

主な検査法主な調査方法調査項目

打音法,超音波法,赤外線法床版の空洞,浮き

外観目視,近接目視,写真画像法ひび割れ発生状況

ルーペ,クラックスケールひび割れ幅

電磁波レーダ法鉄筋の位置やかぶり

直接載荷試験,衝撃加振試験床版のたわみ
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３ （３）詳細調査 （①事前調査）
詳細調査は劣化損傷箇所を特定して行うため，

事前に近接し，箇所・劣化範囲を把握する必要がある．

ひび割れ幅の認識

打音による範囲特定

該当箇所に近接

詳細調査に
移行する

RC床版のひび割れ状況

合成床版のたたき点検状況
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３ （３）詳細調査 （②弾性波法）
弾性波法

コンクリート表面で弾性波を発信し，到達した波形で内部
欠陥の位置と種類を推定する方法．

弾性波の周波数により，打音法，衝撃弾性波法，AE法，
超音波法がある．（床版では打音法，超音波法が多い．）

打音法（20kHz未満） 超音波法（20kHz以上）

ハンマ打撃で
弾性波発信

超音波発信・受信

波形解析

合成床版での打音発生状況 床版上面での超音波検査
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３ （３）詳細調査 （③電磁波レーダ法_車載走行型）

路面
（写真映像）

床版内部の滞水

上かぶり土砂化

下鉄筋付近異常

電磁波レーダ搭載の車両が走行しデータを取得．

舗装よりも下側に生じている床版の滞水,土砂化,
内部の異常などを検出する．

ジオ・サーチ（株）「スケルカ® 」
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３ （３）詳細調査 （④たわみ計測）
衝撃加振によるたわみ計測（FWD・ IISなど）

床版の劣化による断面性能性能の低下は，たわみ計測で調査する.

舗装健全性の調査にも用いるIISやFWDなどでたわみ推定ができる.

衝撃加振試験の様子
IIS: Impulse Input System apparatus
東京都土木技術支援・人材育成センター

FWD：Falling Weight Deflectometer （一社）日本道路建設業協会

①重鎮落下

②衝撃加振

路面

③センサで
振動波検出

④パーソナル
コンピュータで
たわみ推定

）

）

）

重錘

荷重計

速
度
セ
ン
サ

速
度
セ
ン
サ(

床
版
中
央)

速
度
セ
ン
サ(

主
桁
上)

温度センサ(気温)

温度センサ(路面温度)

重鎮(落下ウェイト)

たわみ曲線
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（挿絵は令和6年3月 道路橋定期点検要領 様式3の一部）

４．点検結果の評価方法
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道路橋定期点検要領４

・道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）
令和6年（2024年）3月 国土交通省 道路局

施設単位（上部工・下部工等の構造区分）で“見立て”

を行い，道路橋１橋の単位で健全性評価

・基礎データ収集要領（道路橋）令和6年版 国土交通省

点検評価の材料となる部位,部材の損傷評価

道路橋の個々の部分単位で健全性評価

・道路橋定期点検要領 平成31年 国土交通省 道路局
・橋梁定期点検要領 平成31年 国道・防災課

【昨年度まで】

【2024年度から】
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令和６年 道路橋定期点検要領（技術的助言）４

近接目視を基本とした
「状態の把握」

施設単位（上部構造・下部構造・上下部接続部）ごと
「健全性の診断の区分の決定」

（Ⅰ～Ⅳ）

見立て
・Ａ,Ｂ,Ｃ（活荷重・地震など）
・特定事象の有無（疲労・塩害など）
・どのような状態となるかの推定

定期点検における見立ての追加

何らかの変状が生じる可能性は低い．Ａ：
致命的な状態となる可能性は低いものの何らかの変状が生じる可能性がある．Ｂ：
致命的な状態となる可能性がある．Ｃ：

赤字は,追加・変更となった箇所
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部材単位の評価要領４

施設単位ごとの「見立て」を判断する前提としては，
部材ごとの評価は，Ｈ３１までの要領を参考に行うとよい．

①近接目視を基本とした
「状態の把握」

② 「対策区分の判定」
（A,B,C1,C2,E1,E2）

（M,S1,S2）

詳細調査・追跡調査・
緊急対応の判断，記録

「損傷程度の評価」
（ a ～ e ）

「外観性状の記録」

参
考

必要に
応じて

③「健全性の診断」
(Ⅰ～Ⅳ)

道路管理者が行う．
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損傷程度の評価（床版） その１４

幅0.1㎜以下
格子50cm以上

幅0.2㎜以下
格子20cm～50cm

ひび割れ幅
0.05㎜以下

床版の損傷程度は，ひび割れ幅と格子の程度を診断

（a，bは変状ナシ，ｃは経過観察，ｄは変状可能性あり）

橋梁定期点検要領 国土交通省 道路局 平成31年3月 付録-2⑪床版ひびわれ
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損傷程度の評価（床版） その２ 漏水４

床版下面に漏水・遊離石灰がある場合
（この場合のｄは，措置が必要，eは早急な措置が必要）

幅0.2㎜以下
漏水ありでは，
格子大きさ不問

幅0.2㎜以上
漏水ありでは，
格子大きさ不問

橋梁定期点検要領 国土交通省 道路局 平成31年3月 付録-2⑪床版
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錆汁交じりの漏水

格子幅40㎝

完全な抜落ち

ひび割れ幅
0.05mm

劣化診断の例４
床版の劣化診断の参考例題（部材単位，箇所単位ごと）

橋梁定期点検要領 国土交通省 道路局 平成31年3月 P21

抜け落ち

( 損傷程度 ｅ )

対策区分 E2

緊急対応

格子状のひび割れ

（ 損傷程度 ｄ ）

対策区分 C2

速やかに補修

錆汁含んだ漏水

（ 損傷程度 ｄ ）

対策区分 C1

・箇所数 少ない
・ひび割れ幅 小さい

予防保全的に速やかに補修

損傷程度および対策区分
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判定の内容判定区分

損傷が認められないか,損傷が軽微で補修を行う必要がない．Ａ

状況に応じて補修を行う必要がある．Ｂ

予防保全の観点から,速やかに補修等を行う必要がある．Ⅽ１

橋梁構造の安全性の観点から,速やかに補修等を行う必要がある．Ｃ２

橋梁構造の安全性の観点から,緊急対応の必要がある．Ｅ１

その他,緊急対応の必要がある．Ｅ２

維持工事で対応する必要がある．М

詳細調査の必要がある．Ｓ１

追跡調査の必要がある．Ｓ２

対策区分の判定

４ 対策区分の判定

橋梁定期点検要領 国土交通省 道路局 平成31年3月 P21
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床版の損傷と診断４

速やかに補修
（対策区分 Ｃ１_予防保全観点）

（注）上記診断は，参考です.判定・診断にあたっては個別条件に応じて判断してください.

ハンチ部かぶり剥落・漏水ナシ
要因：かぶり不足

かぶり剥落・鉄筋腐食
要因：中性化・かぶり不足

速やかに補修
（対策区分 Ｃ２_安全性観点）
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４ 床版の損傷と診断

（注）上記診断は，参考です.判定・診断にあたっては個別条件に応じて判断してください.

錆汁

路面陥没・舗装損傷
想定：浸水による床版上面劣化

網細格子ひび割れ・漏水（錆混）
要因：疲労・塩害

詳細調査調査を行う
（対策区分 Ｓ１_舗装下を調査）

緊急的に補修などの対応
（対策区分 Ｅ１_緊急対応_安全性）
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４ 床版の損傷と診断

（注）上記診断は，参考です.判定・診断にあたっては個別条件に応じて判断してください.

土砂化

ポットホール・泥水・土砂化
要因：防水層損傷・浸水・凍害

抜け落ち
要因：疲労・塩害（複合劣化）

速やかに補修
（対策区分 Ｃ２_安全性観点）

緊急的に補修などの対応
（対策区分 Ｅ２_その他緊急）
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（写真は注入工法の実施状況）

５．補修・補強
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補修・補強・取替えとは５

一方向ひび割れ 二方向ひび割れ ひび割れ網細化 床版の押抜き

補 修：構造を変えることなく，変状の生じた床版の性能を回復させる

補 強：構造の変更を伴って，力学的性能を初期よりも向上させる

取替え：床版全体を取り替える，床版を打ち替える（部分）

補 強

取替え

補 修
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補修工法５

※

※

※は，本発表会での紹介工法を示す．

補修工法
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５
充てん工法（ひび割れ幅1.0㎜以上）

① 充てん工法（可とう性エポキシ樹脂）

② 充てん工法（シーリング材）

補修工法（その1）
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５

断面修復工法（特に鉄筋が腐食している時）

断面修復工法（ポリマーセメント）

補修工法（その2）
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補強工法５

その他手法

上面増厚工法上面補強 床版の増厚

鋼板接着工法

下面補強 床版支間短縮

炭素繊維シート接着工法

下面増厚工法

鉄筋量不足の補填

増設縦桁工法

アンダーデッキパネル工法

※は，本発表会での紹介工法を示す。

※

※

補強工法
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５ 補強工法（その1）
・床版の耐荷力の向上．
・ひび割れの発生や進行を防止
・疲労劣化を抑制

引張面へ炭素繊維シートをエポ
キシ樹脂などの接着剤を含浸さ
せながら積層し，床版と一体化．

炭素繊維シート接着工法
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５ 補強工法（その2）

床版コンクリート下面に補強パネルや補強材を設置し，充てん
材を用いて支持．曲げ耐力,せん断耐力向上させる．
延命工法として,損傷段階が進行していても適用が可能．

【鋼製補強パネルタイプ】 【FRP補強材タイプ】

実施工例

デッキプレート
縦リブ

充填剤

エポキシ樹脂
セメントモルタル

床版

横リブ
添接部

ブラケット
主桁

FRP補強材

床版

主桁

アンダーデッキパネル工法

FSグリッド （株）IHIインフラ建設ISパネル （株）IHIインフラ建設
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取替え５

床版取替え
合成床版

取替鋼床版

ＰＣ床版

更新更新

床版打替え 床版打替え
（部分打替え）

高耐久

軽量化

取替え

※は，本発表会での紹介工法を示す。

※
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床版取替え５

床版取替えはプレキャスト製の
床版に取替える場合が多い．

規制できる交通の条件により，
全幅員取替えと幅員分割取替え
がある。

全幅員施工（一括断面）

幅員分割施工（半断面）

プレキャストPC床版架設状況
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５

下り線 対面通行

中日本高速道路㈱ 大規模更新工事 小田原保全サービスセンター

床版取替えの事例

床版架設機 プレキャストＰＣ床版

下り線を対面通行にして,上り線床版を床版架設機で全幅員を取替え
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５ 床版取替えにおける留意点（その１）

床版取替えにおいては，床版重量の増加，合成桁の耐荷性能向上
などの理由により鋼桁を補強することが多い．
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５ 床版取替えにおける留意点（その２）

合成桁の床版取替えの際，既設床版を取り外すと，鋼桁の安定性が
損なわれたり，大きく変形することがあるので注意する．

主桁と床版が

全死荷重+活荷重に抵抗
主桁 床版 たわみ

死荷重（鋼重+床版）

床版撤去

たわみ 大

床版撤去
（鋼桁断面のみ）

床版撤去

床版を撤去した部分は

主桁のみで死荷重に抵抗

【撤去前】床版と鋼桁の合成桁として死荷重に抵抗

【撤去後】床版を撤去した場合，鋼桁のみで死荷重に抵抗する箇所が生じる
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床版小委員会による研究活動

活 動 内 容（床版の維持管理テーマ）

劣化状況調査・検討・

床版取替え工法研究・

床版防水工の実態調査・

凍害研究・

ＡＳＲ研究・

（一社）日本橋梁建設協会の取組み５
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床版取替え工法合成床版の維持管理

５ 床版維持管理に関する関連図書
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 点検を行う際は，設計基準の変遷や損傷メカニズム

を理解して，対象橋梁の状況をよく把握すること，変状

の記録を残すことが重要である．

 床版は，浸水の影響により劣化が加速するため，滞

水に対する留意，床版防水の重要性の理解する．

 健全性診断では，将来的な可能性の推定も望まれる

ため，状況に応じて適切な詳細調査を行う必要がある．

 維持管理においては，様々な点検手法，補修・補強工

法を知ることで適切に行い，床版取替えでは，特有な安

全性を考慮した検討を行う必要がある．

６．おわりに
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ご清聴ありがとうございました．

完

鋼橋床版の劣化と保全について

～コンクリート系床版の点検と補修・補強の留意点～


